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LA DESTIL-LACIO DEL LIGNIT A BAIXA TEMPERATURA 

Crisi de carburants 

Amb el nom de carburants es designen els 
combustibles líqiiids que els motors convertei-
xeii en mpviment. Els motors d'explosió reque-
reixen els carburants anomenats lleugers, molt 
volátils, que Taire arrossega dins el cilindre en 
forma de vapors. Els motors de combustió (ti-
pus Diesel i semi-Diesel) consumeixen carbu-
rants pesats, d alt punt d'ebullició, que s'injec-
ten dins el cilindre un cop Taire hi es compri-
mit. No cal que ponderan el desenrotllament 
creixent d'aquesta classe de motors en Tauto-
mobilisme, Taviació, Tagricultura i tracció en 
general, aixi com, en la installació de centráis 
eléca-iques de totes nienes, el desenvolupament 
de les quals está estretament lligat amb el con-
sum de carburants. 

I'ins avui, la gairebé totalitat deis carburants 
sextreuen del petroli. Les estadistiques ens 
mostren, amb tota eloqüéncia, en quina pro-
porció tan alarmant va en augment el consum 
daquest líquid tan preuat. El consum mundial 
de petroli fou de 70 milions de tones Tany 
J9T4; 104 milions en 1920 i 128 milions en 
l92¿ (i); és a dir, creix en la mateixa propor-
C1« que ho faria un capital a 1-interés compost 
le 7 5 %. Malgrat les incansables recerques deis 
trusts petrolífers, aquest augment no está com-
pensat per nous descobriments importants i 
tot fa pensar que en un termini no llunyá les 
nacions posseidores deis jaciments petrolífers 
guardaran les niinvades reserves per a llur pro-

-1 cha que aixó esdevingués, la pertorbació 

la V^Ma-cHs , e x t r e tes duna conferencia donada en 
(2) r 1 Ind^trielle de VEst. s abril 1924. 

seus P-r r ? m ? r c a r Que els Estáis Units, malgrat els 
pr0n i w s Jaciments de petroli, deis quals s'extreu 
de e ¿ti P e r c e n t d e l a Pr°ducció mundial, fa mes 
Hons H « ? c , u e ¿P'wporten en gran quantitat (19 mi-

UUb de tones l'any 1921). 

que experimentaría Tactual civilització fóra in-
calculable, si no s'haguesssin trobat medis d ex-
treme, económicament, carburants d'altres ma-
téries fora del petroli. 

Davant Tevidéncia daquest fet, totes les na-
cions es preocupen de trobar noves fonts de 
combustibles liquids entre els productes que 
no han d'importar, amb la doble finalitat de 
teñir resolt el problema quan es presenti Tes-
cassetat del petroli i de substreure's d'una cár-
rega de les mes pesades en la balanza d'impor-
tacions. 

Fóra impossible, en un article com el pre-
sent, de passar revista a totes les iniciatives 
proposades per obtenir carburants que substi-
tueixin els derivats del petroli, car cada nació 
procura resoldre el problema segons les ma-
téries primeres de qué disposa en major abun-
dancia. 

La nostra térra posseeix grans reserves de 
lignit i creiem, per tant, de gran interés, parlar 
del qué sen pot treure per fer front a la crisi 
deis carburants. 

Descomposició pirogénica del lignit 

Tractant el lignit peí calor, en vas clos, s'ob-
tenen productes molt diversos segons la mane-
ra de conduir Toperació. 

Si es destilla el lignit en forns de coc o en 
retortes de gas i s eleva rápidament la tempera-
tura fins al roig viu (900o a 1000o), de manera 
análoga al tractament de Thulla per a la fa-
bricado del gas illuminant, s'obté com a pro-
ducte de destil-lació un quitrá dens, viscos, com-
posat principalment d'hidrocarlmrs aromátics 
d'alt pes molecular (naftén, antracén, crisén, 
etc.) i de fenol, amb gran quantitat de carboni 
lliure. El gas incondensable es desprén en mol-
ía abundancia i conté forc,a hidrogen molecular. 
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Si, al contrari, es destiMa el lignit progres-
sivament fins a una temperatura compresa en-
tre 400° i 500°, emprant aparells que permetin 
una evaquació rápida deis vapors de quitrá 
despresos, s'obté un rendiment en gas (el qual 
conté molt poc hidrogen lliure) molt menor, i 
un augment notable en la quantitat de quitrá, 
el qual és lleuger i Huid i está format d'hidro-
carburs alifátics saturats en llur majoria i de 
fenols superiors amb cadenes laterals saturades, 
desapareixent, gairebé per complet, el carbo-
ni lliure. Aquest quitrá, molt semblant al pe-
troli brut, és anóireriat, vulgarment, quitrá pri-
m a n . 

Aquests fets, que ens demostra la práctica, 
teñen una explicado ben clara. 
* El betum contingut en el lignit (que prové, 

segons sembla, de les parts ceroses i gomoses 
de les plantes que originaren el dit combusti-
ble) comenca, cap els 250', a dissociar-se i a su-
frir una destil-lació fraccionada que dura fins 
prop deis 450o. Si l 'augment de temperatura 
és lent i els vapors son condensats al poc temps 
d'ésser despresos, obtindrem els componente 
del betum sense alteracions profundes, els 
quals components son cossos de la serie grassa. 

Si, comí hem suposat en el primer cas, aug-
mentem bruscament la temperatura i no ens 
cuidem de recollir els vapors tan punt es les-
prenen, ac[uests, en posar-se en contacte amb 
les parets de la retorta fortament escalfada, so-
freixen un craking molt enérgic, que podem 
suposar efectuat en diverses fases. De primer, 
les cadenes deis hidrocarburs saturats es tren-
(juen, donant hidrogen lliure i hidrocarburs no 
saturats mes lleugers de cadenes mes curtes ; 
gran part d'aquests hidrocarburs resultante^ a 
la temperatura elevada en qué es troben, s'u-
neixen entre ells amb les seves valéncies lliures 
i donen naixenca a hidrocarburs aromiátics els 
quals, en contacte amb les parets al roig, des-
prenen mes hidrogen, sofreixen noves con-
densacions i donen lloc a hidrocarburs d'alt pes 
molecular (naftén, antracén, crisén, etc.) de 
pobresa creixent en hidrogen i molt carburáis . 
Allargant l'acció del cracking s'arriba a des-
com])osar aquests hidrocarburs en hidrogen i 
carboni lliure, el qual es diposita a les parets 

de la retorta (carbó de retorta) i part, arrusse-
gat pels gasos, va a impurificar el quitrá con-
densat. 

Destil-lació a baixa temperatura 

Industrialrnent, el quitrá primari o al; fátic 
té un valor molt superior al quitrá pirogenar, o 
aromátic, car del primer es poden ext eurc 
productes molt análegs ais obtinguts peí trac-
tament del petroli. 

Perqué- el lignit ens doni quitrá priman, ja 
hem vist que no el podíem tractar com Ihulla 
per obtenir-ne el gas o el coc, és a dir, desdi-lar 
lo a alta temperatura. És precis sotmetre'l al 
qué técnicament, s'anomena destil-lació a baixü 
temperatura. S'entén per tal, l'escalfament pro-
gressiu i uniforme d'un combustible fins a la 
temperatura en la qual son rendiment en qu;-
trá primari és máxim-, tenint cura que els va-

*>L^ 

Kig. 1 
1'orn ve ticítl lotatoii sistema Meguin 

pors que es desprenguin no es posin en cofl' 
tacte amb cap eos escalfat a una temi)eratuia 

superior a la que ha causal llur desprendiniellt 

del combustible. Per al lignit, la t empéra te 
final acostuma a ésser de 400o a 450° (presa ^ 
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els vapors de quitrá a pocs centímetres de la 
massa que destil-la). 

Dificultat cabdal d'aqucsta destiUació 

Lescalfament progressiu i uniforme del 
combustible que es destil-la és el punt mes di-
fícil d'obtenir en la destiMació a baixa tempe-
ratura. 

El carbó, sobretot reduít a fragments, és 
molt mal conductor del calor; tant és així, que 
ádlmc tractant masses de pocs centímetres d'es-
pessor, per arribar a l'interior de les mateixes 
a una temperatura suñcient perqué el combus-
tible comenci a destil-lar, és precis portar les 
parets de la retorta i, per tant, el carbó de la 
periferia, a alguns centenars de graus mes 
atnunt que la temperatura assenyalada com a 
final per a la destiMació a baixa temperatura. 

D'ací resulta f orcosament: a) un residu su-
mament heterogeni. car mentre el carbó de les 
vores ha sofert una temperatura massa aven-
tada, el de l'interior queda gairebé cru; b) un 
quitrá que ha sofert els efectes de la pirogena-
do, puix que estant els diversos punts de la 
massa a temperatures diferents, és impossible 
evitar que els vapors despresos no es posin en 
contacte amb cap eos de temperatura mes ele-
vada de la que ha provocat el llur desprendi-
ment; c) menor rendiment en quitrá, perqué 
ha quedat carbó amib betúm indescomposat. 

Els esforcos deis que s'han dedicat a la des-
tiMació a baixa temperatura, s'han concentrat 
sobretot a vencer la mala conductibilitat del car-
bo- fent factible, industrialment, el seu eseal-
fament uniforme. 

¿pareüs emprats 

. s aParells ideats per obtenir un bon ren-
iment en quitrá priman, el mes exempt possi-
e de pirogenació, poden reduir-se a quatre 

tipus. 

HORITZONTALS MOBILS 

s
 El, t lPu s cl¿ssic és el de FISCHER. ES compo-
1 ( lln cilindre rotatori, escalfat exteriorment 

El combustible sois ocupa, en el seu interior, 
una tercera part, per tal que el movimient de 
rotació permeti que la massa es remogui con-
tínuament. 

Aquest forn fou el primer en qué s'estudiá 
i efectúa la destil-lació a baixa temperatura a 
Alemanva. Avui resulta ja antiquat, car apro-
fitant-se sois 1/3 de la superficie de calefacció, 
representa una pérdua important de calories i 
un feble poder de tractament; demés, els vapors 
que es desprenen es posen amb contacte amb la 
superficie lliure i calenta del cilindre i, per tant, 
el quitrá sofreix pirogenació; per últim, com 
que el moviment de les partícules de la massa 
de carbó no es tant enérgic com en els forns 
mes moderns, la durada de la destil-lació és mes 
1 larga. 

Aquest forn ha estat perfeccionat adoptant 
l'escalfament interior. La massa de combustible 
és travessada, bé per gas mixte en sortir deis 
gasógens, aprofitant llur calor sensible (pro-
cediment NIELSEN), bé per corrent de vapor 
d'aigua sobreescalfat (procediment BARBET i 
MERLE). D'aquesta manera la repartició del 
calor és perfecta, no té lloc la pirogenació del 
quitrá i el poder de tractament és molt gran, 
car el forn pot ésser de gran diámetre i treba-
llar molt mes pie que si fos escalfat exterior-
ment. A la práctica, pero, aqüestes solucions no 
han estat eficaces. La primera, per la dificul-
tat de condensar els vapors de quitrá tan con-
siderablement dil-luíts en el gas mixte i per 
l'arrossegament considerable de pols de carbó 
peí corrent gaseós. La segona resulta molt 
cara, car és necessari produir i condensar una 
gran quantitat de vapor d'aigua. 

HORITZONTALS FIXOS 

A aquest tipus pertany el forn SALERNI, un 
deis mes usats a Franqa. Está compost d un 
cilindre d'uns 60 cm de diámetre, proveit d'un 
malaxador interior que fa aventar la massa del 
combustible, (préviament redu'it a trocets de 1 
de per presentar el máxim de superficie), a 
lensems que la remou contínuament. 

Aquesta disposició permet destil-lar rápida-
ment i completament el combustible, dona i;-
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sidu molt homonegi i quitrá amb pirogenació 
gairebé nuMa. 

L'inconvenient de l 'arrossegament de pols 
de carbó pels gasos, és mes o menys contrar-
restat peí despolsinador, aparell que les dife-
rents cases constructores s'esforcen a simrpli-
ficar i perfeccionar. 

V E R T I C A L S MÓB1LS 

L'únic que coneixem és el construít per la 
casa "Meguin A. G." d'Alemanya. Son fona-
ment és un gran cilindre vertical escalfat ex-
teriorment, que gira a molta velocitat. A l'in-
terior d'aquest cilindre n'hi ha un altre, pro-
veit d'abundants forats i que forma amb el 
primer un espai anular de 150 m¡m d'espes-
sor. El cilindre interior va proveit d'un pas de 
rosca plana i gira amb velocitat menor que 
Texterior. D'aquests dos moviments en resul-
ta un de relatiu, graduable, que fa baixar el 
combustible adherit a la camisa exterior (ve-
gi's ñg. 1). 

Els gasos, tan punt son despresos, es t ras-
Haden a dins del cilindre interior d'on son as-
piráis per l'aparell de condensació, amb el qué 
escapen a tota pirogenació. 

Amb aquest forn s'obté un quitrá sense pols 
de carbó, impuresa tan molesta en l'obtingut 
amb els forns on la massa es remou; pero, la 
falta de moviment interior de la massa que 
destil-la (es va desplaqant sense que les par-
ticipes canviin de posició relativa), és en detri-
ment de l'homogeneitat del re sidu. 

VERTICALS F I X E S 

El que ha donat mes bon resultat és el pre-
sentat per la casa belga M I G E O N . El forn és de 
secció totalment irregular, escalfat de tal ma-
nera que a mida que la massa combustible va 
baixant—en virtut de 1'esmentada irregularitat 
en la secció, que s'aixampla i s'estreny—, el 
del centre va passant a les vores, i inversa-
ment. La sortida deis gasos s'efectua lateral-
ment per diversos conductes col-locats al llarg 
del forn (ñg. 2). 

L'escalfament és m/áxim a la part inferior 

del forn i mínim a la superior, 011 hi ha la zona 
de secatge. La marxa, com la de tots els que 
hem descrit, és continua, car per la part infe-
rior es va descarregant automáticament el resi-

» '•' " 0 
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Fig. 2 
Esquema del Korn vertical Migeon 

A.—Tremuja de carregament automatic del carbó. B- Zona de 
secatge mitjancant dos transportadors escalfats per calors perduts. 
C. -Xemeneia. D. -Retorta de destiliació. E. - Cambra d'apa-
gament del semi-coc. F. — Conductes de sortida deis prodactesde 
la destiliació. G. -Cambra de combustió. H.—Gasogen auxiliar 

du i per la superior es carrega el combustiMe 

cru. 
Dona un resiclu homogeni, la despesa de ca-

lones és mínima, s'obté un quitrá molt poc p1' 
rogenat i té l 'avantatge, sobre tots els altres, 
de no necessitar forc,a motriu. 

Cal tamibé citar, com a tipus no compres & 
els anteriors, el forn instal-lat per la casa For 
a River Rouge. És un transportador, dufls 

30 m de llargada, que va caminant per la stt' 

http://file:///V/YY/Y
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perfície d'un bany de p l o m ' f o s ; el combusti-
ble está en capa de 20 a 25 mm d'espessor i la 
temperatura del forn és veína deis 600o. El 
seu rendiment deu ésser bo, car l'esmentada 
casa ha muntat una instal-lació on destil-la 
4.000 tones diáries de carbó. 

Productes obtinguts per la destítiactó del lignit 
a boira temperatura 

Tres son els principáis productes: 
El quitra primari, que, com deixem dit, és 

una barreja d'hidrocarburs alifátics i de fenols 
superiors. La riquesa del lignit en aquest sub-
producto, és mplt variable segons la naturalesa 
de! primer. Mentre hi han lignits que sois do-
nen un 3 %, d'altres en donen un 15 % i mes. 
La generalitat deis nostres lignits clonen de 6 
a 8 %. Tractant el quitra primari com el pe-
troli brut, s'obtenen fraccions molt semblants 
a les d'aquell, o sigui: benzines, olis lleugers, 
olis per a motors Diesel, olis d'untatge i olis de 
parafina. Les proporcions d aqüestes fraccions 
no son tampoc constants, pero sovint el quitra 
primari és mes ric en esséncies i olis lleugers 
que els millors petrolis bruts. Cal remarcar que 
miijanc.ant els moderns procedimients de ber-
ginització (tractament per hidrogenado i crac-
king) es converteix el quitra primari integral-
ment en carburants, que sois cal dividir en 
dues fraccions: lleugers o benzines i pesats o 
per a motors Diesel. Aquest procediment és 
avui de domini completament industrial. El gas 
esta integrat pels productes incondensables; 
conté bastant anhidrid carbónic (de 15 a 25 %) 
-car els lignits son rics en oxigen—i molt 

Poc hidrogen lliure, essent, per tant, de feble 
poder calorífic (3000 a 4000 calones). 

La destil-lació a baixa temperatura dona po-
ca quantitat de gas (de 100 a 175 mp per tona) 

r ni els components cel-lulósics del carbó ni 
S v a P o r s del quitra sofreixen descomposició 

Plrogenica. Generalment, el gas obtingut per 
a destilfeció, s'empra per a lescalfament del 

n> la seva venda no és remunerado™ a 
causa del seu baix poder calorífic i lumínic i 

seva gran riquesa en CO2, i compostos sulfu-
ráis. 

El 11 residu de la destil-lació és el * cmi-coc ; 

el seu aspecte és totalment diferent del del coc 
ordinari d'hulla; és pulverulent i d'una fria-
bilitat tan gran que no permet manipular-lo 
sense esmicolar-se; d a d que no pugui utilit-
zar-se en fogaines corrents ; conté, encara, <ie 
9 a 14 % de matéries volátils i crema amb 
gran facilitat. Son emipleu és indicadíssim per 
a les fogaines a combustible pulveritzat, a cau-
sa de Tabséncia absoluta d'humitat, de la seva 
facilíssima moltura i de la rapidesa amb qué 
s encén. Pot aglomerar-se, si bé és necessari 
teñir una cura especial a obtenir briquetes re-
sistents sense emprar excés de brea, que dona-
ría molta fumivorositat ais aglomeráis (3). 

A Alemanya, on es practica la destil-lació del 
lignit en gran escala, el semi-coc s'empra com, 
a combustible doméstic molt economía Es cre-
ma en cuines especiáis semblants a les que s'u-
sen per cremar serradures. 

Demés deis tres productes esmentats, s o b -
tenen: 

Aigües amoniacals, que destil-lant a baixa tem-
peratura acostumen a ésser pobres en amoníac, 
car si bé la conversió del nitrogen deis carbons 
en dita base, comenta vers els 350o, no atany 
son máximum fins ais 550-750°. 

Benzol brut, que s'obté deis gasos un cop 
condensat el quitra, ja fent-los barbotejar per 
olis pesats o per cresols (procediment B R K -
GEAT) O fent-los passar per una massa de car-
bó activat. El benzol brut és un líquid format 
per hidrocarburs molt lleugers, principalmient 
)enzén, toluén i xilén. 

Consideracions sobre la industria de destillació 
a baixa temperatura 

La destil-lació del lignit a baixa temperatura 
sembla que está cridada (i és de desitjar que 
aixó sigui en breu termini) a ésser una de les 
mes importants de la nostra térra. Pero, re-
marquen! també que abans d'implantar-la i so-
bretot els que siguin els primers, cal que ben 
serenament examinin el problema en tota la 
seva amplitud. 

(3) S'obtenen bons aglomeráis de semi-coc amb 
un aglomerant compost de 7 % de brea i 1 a i 's % 
de fariña avadada. El tamany deis grans aglomeráis 
cal que sigui petit; BERTHELOT recomana com a óp-
tim el que passa peí sedas núm. 20. 
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Per ésser destil-lable un lignit a boca de mi-
na, cal que doni, almenys, 5 % de quitrá pri-
man (xifra que, generalment, sobrepassen els 
nostres lignits). Pero aixó no és tot, car el qui-
trá primari no pot usar-se directament ni com 
a carburant ni com a lubriñcant; és necessari 
destil-lar-lo i rectificar-lo duna manera análo-
ga al petroli brut o bé transformar-lo íntegra-
ment, per hidrogenació i cracking, en carbu-
rant. Mes aixó és ja una altra industria total-
mient diferent de la destillació a baixa tempe-
ratura. 

Demés, al semi-coc, que representa aproxi-
madament un 60 % del lignit destil-lat, cal tro-
bar-li mercat segur i remunerador. El dia que 
les nostres fogaines de reixa es converteixin 
en les molt mes económiques de combustible 
pulveritzat, el semi-coc del nostre lignit será 
un producte sol-licitadíssim i 1'hulla estrangera 
no gravará tant les nostres importacions; péró 
aixó encara no és un fet. 

És necessari, dones, que els primers méners 
de lignit que es llencin a implantar aquesta in-
dustria al nostre país, estiguin disposats a 
transformar el seu quitrá primari i el semi-
coc. Aquest darrer, ja sigui aglomerant-lo, o 
millor encara, transformant-lo directament, en 
sortir del forn, en energía eléctrica, mitjancant 
les esmentades calderes de combustible pulve-
ritzat. 

Un cop s'hagin donat els primers passos, 

aquesta industria topará ja amb mpltes menys 
diñeultats pels que la vagin implantant; exis-
tirán ja fabriques que es dedicaran a la trans-
formado del quitrá primari i el semi-coc será 
un combustible conegut i adoptat per molí3 in-
dustriáis i potser per particulars, a causa d'és-
ser excepcionalment económic. 

Conclusió 

El profit que treiem actualment de les nos-
tres grans reserves de lignit, és sumament es-
cás, car pels usos corrents aquest combustible 
no pot competir amb Huilla, malgrat el baix 
preu a qué generalment costa la tona posada a 
boca de mina. 

Destil-lat aquest lignit i convertit, allí ma-
teix, el semi-coc en energía eléctrica, la qual d'a-
questa forma resulta a un preu que li permet 
competir avantatjosament amb les centras hi-
dráuliques, quedarien convertides les comar-
ques lignitíferes en uns deis principáis centres 
de ricruesa del nostre país, car d allí en s( rtiria 
la forca motriu deis dos motors de qué es ser-
veix gairebé exclussivament el nostre segle: el 
motor a carburants i Telecine. 

Amib aixó el problema de la carencia de com-
bustibles líquids bauria donat un gran pas. 

J. SALA CAÍA ;A 
Peni Qxúmic Diplomat L Q. S. 


